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ABSTRACT  

 

PT. Bintang Tri Putratex is a company engaged in the manufacturing industry producing 

songket sarongs. In the songket sarong production process, defects such as sarong stains, color 

defects, broken threads and pattern defects are still found which affect the quality. The aim of 

this research is to determine the level of defects for each defect so that we can provide 

suggestions for improvements to reduce defects in songket sarong products. The method used 

is Seven Tools and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Seven Tools include check 

sheets, stratification, histograms, Pareto charts, Pareto diagrams, scatter diagrams, control 

charts, and fishbone diagrams. Then proceed with FMEA analysis to get suggestions for 

corrective action. Based on research results at Seven Tools, it is known that the most dominant 

level of defects in songket sarongs is sarong stains (38.4%), then color defects (30.64%), 

broken threads (16.49%) and pattern defects (14 .47%). Based on the results of the Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) research, it is known that the cause of the highest problem 

with RPN 216 is that the machine is rarely maintained with proposed recommendations for 

improvement, namely making a regular schedule for carrying out maintenance on the machine. 

Keywords: Quality Control, songket sarong, Seven Tools, FMEA 

 

A.      INTRODUCTION  

 Kemajuan dan perkembangan zaman telah mengubah cara pandang konsumen dalam 

memilih suatu produk yang diinginkan. Kualitas menjadi sangat penting dalam memilih produk 

di samping faktor harga yang bersaing, akibatnya tidak hanya timbul persaingan yang ketat 

antar kompetitor, tetapi juga berdampak pada tingginya tantangan yang harus dihadapi oleh 

masing-masing perusahaan untuk mendapatkan strategi terbaik dalam merebut dan 

mempertahankan pangsa pasar yang luas. Salah satu aktivitas yang dapat menciptakan kualitas 
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yang bagus adalah dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang tepat, mempunyai 

tujuan dan tahapan yang jelas serta memberikan inovasi dalam melakukan pencegahan dan 

penyelesaian masalah-masalah. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Yamit, 2001). 

 PT. Bintang Tri Putratex merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

industri manufaktur. Perusahaan ini merupakan salah satu penghasil sarung dengan merk 

donggala yang ada di pekalongan,  Indonesia. Waktu kerja pada PT. Bintang Tri Putratex 

berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB dilanjutkan dengan istirahat 

hingga pukul 13.00 WIB dan melakukan pekerjaan kembali pada pukul 13.00 WIB hingga 

pukul 17.00 WIB. Pada proses produksi PT. Bintang Tri Putratex  selalu berusaha memberikan 

produk yang terbaik untuk konsumen baik dalam segi harga maupun kualitas. Namun 

permintaan pasar dan persaingan semakin lama semakin meningkat, menuntut perusahaan 

harus memiliki keunggulan yang kompetitif, dengan menghasilkan produk yang berkualitas 

baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan data dengan pemilik sarung, didapatkan informasi 

bahwa terdapat sarung yang memiliki kecacatan sarung paling besar yaitu, pada sarung dengan 

motif songket. dalam menjaga kualitas produk mereka dalam produksi masih dihadapkan 

dengan beberapa defect yang sering terjadi yang memberikan pengaruh besar hingga 

menyebabkan defect melebihi batas standart perusahaan sebesar 7%, dengan jumlah produk 

sarung donggala songket yang diproduksi oleh PT. Bintang Tri Putratex pada periode bulan 

September 2022 – Februari 2023 yaitu sebesar 10.000 unit dan dengan jumlah cacat sebesar 

940 unit dengan jenis defect seperti Cacat Pola , Cacat Warna, Noda, Benang Putus, yang 

memiliki presentase sebesar 9% defect, Diantaranya Cacat Pola: 1,36% atau sekitar 136, Cacat 

Warna: 2,88% atau sekitar 288, Noda: 3,61% atau sekitar 361, Benang Putus: 1,55% atau 

sekitar 155 Hal tersebut pastinya tidak terlepas dari kerugian, untuk menghilangkan kecacatan 

tersebut dibutuhkan waktu dan biaya lebih untuk menghilangkan kecacatan. 

 Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menerapkan metode Seven Tools dan 

memberikan usulan perbaikan menggunakan Failure Mode Effect Analysis (FMEA) di PT. 

Bintang Tri Putratex untuk mengetahui tingkat kecacatan produk, serta penyebab terjadinya 

cacat produk sarung motif songket, karena terbukti metode ini terbukti sangat cukup efektif 

digunakan pada penelitian sebelumnya seperti Pengendalian Kualitas Produk Sepatu 

Tomkins Dengan Menggunakan Statistical Quality Control (SQC) dan Metode Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Pengendalian 

Kualitas Produk Baja Menggunakan Metode Statistical                        Quality Control (SQC) dan 

Failure Mode Effect Analysis (FMEA) di PT XYZ, Perancangan Sistem Perbaikan Mutu 

Produk Santan Menggunakan Metode Statistical Quality Control (SQC) Dan Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) di PT. Eramas Coconut Industries. Dengan diadakannya 

penelitian ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang 

ada dengan memberikan solusi yang tepat kepada PT. Bintang Tri Putratex untuk permasalahan 

kualitas produk sarung motif songket agar dapat diselesaikan melalui pengendalian kualitas 

produk 
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B. LITERATURE  

Kualitas 

Dalam dunia industri kualitas adalah salah satu hal yang sangat sering kita dengar dan 

banyak dibicarakan. Misal saja tentang produk impor yang lebih unggul daripada produk 

dan jasa dalam negeri. Kualitas sering kali dipakai atau dijadikan sebagai ukuran standar 

untuk sebuah produk ataupun jasa. Kata kualitas memiliki banyak arti karena setiap 

individu memberikan arti yang berbeda tentang kata kualitas, misalnya terhindar dari 

kecelakaan atau kegagalan sebuah produk serta dapat melakukan hal-hal yang dapat 

memuaskan permintaan konsumen atau ukuran kesesuaian suatu produk dengan 

pemakainya, dalam arti sempit kualitas diartikan sebagai tingkat kesesuaian produk 

standar yang telah ditetapkan (Alisjahbana, 2005) 

Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki 

kualitas produk apabila diperlukan. Dalam menjalankan aktivitas, pengendalian kualitas 

merupakan salah satu Teknik yang perlu  dilakukan mulai dari sebelum proses produksi 

berjalan, pada saat proses produksi , hingga proses produksi berakhir dengan menghasilkan 

produk akhir. Pengendalian kualitas dilakukan agar dapat menghasilkan produk berupa 

barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang diinginkan dan direncanakan, serta 

memperbaiki kualitas produk yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan 

sedapat mungkin mempertahankan kualitas yang sesuai. Ada beberapa pengertian tentang 

pengendalian kualitas antara lain: Menurut Sofjan Assauri (1998:210) pengendalian mutu 

merupakan usaha untuk mempertahankan mutu / kualitas dari barang yang dihasilkan, agar 

sesuai degan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan 

pimpinan Perusahaan. 

 Seven Tools 

 Seven tools merupakan salah satu alat kendali yang biasanya digunakan untuk 

mengelola kualitas produk melalui grafik sederhana (Sukri dan Basuki, 2021). Ketujuh alat 

tersebut meliputi check sheet, stratification, histogram, pareto chart, scatter diagram, control 

chart, dan fishbone diagram. Damayant, dkk. (2022) menjelaskan ketujuh alat tersebut secara 

lebih rinci sebagai berikut:  

1. Check Sheet  

Check sheet berbentuk lembar periksa dengan cetakan format tertentu yang digunakan 

untuk mengumpulkan data secara sederhana, sistematis, dan terorganisir.  

2. Stratification  

Stratifikasi merupakan proses pemisahan atau pengelompokan suatu permasalahan 

dalam kategori kelompok yang lebih kecil sehingga memudahkan penarikan 

kesimpulan.  

3. Histogram  

Diagram batang berfungsi untuk menunjukkan tabulasi data atau distribusi frekuensi 

suatu data yang terbagi dalam interval kelas tertentu.  

4. Pareto Chart Diagram  

pareto berfungsi untuk mengurutkan kelompok data dari yang terbesar hingga terkecil 

untuk mengetahui manakah aspek yang paling berpengaruh terhadap suatu kejadian.  

5. Scatter Diagram 

 Diagram pencar berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan dan pengaruh antara dua 

variabel yang berhubungan dengan karakteristik kinerja suatu kualitas.  

6. Control Chart  

Peta kendali digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berada di dalam batas 

kontrol atau di luar batas kontrol (out of control). Dalam penelitian ini digunakan peta 

kendali atribut p-chart untuk menganalisis jumlah item yang mengalami penolakan 
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ketika melalui serangkaian proses pemeriksaan atau inspeksi. Pembuatan p-chart dapat 

dilakukan dengan mengikuti rumus berikut:  

𝐶𝐿 = 𝑝 ̅= ∑ 𝑛𝑝 ∑ 𝑛 ........................................................................................................(1)  

                     𝑈𝐶𝐿 = 𝑝 ̅+ 3 √ 𝑝 ̅(1−𝑝 ̅) 𝑛 ................................................................................................(2) 

𝐿𝐶𝐿 = 𝑝 ̅− 3 √ 𝑝 ̅(1−𝑝 ̅) 𝑛 ...........................................................................................(3) 

Catatan: LCL dianggap bernilai = 0, apabila LCL < 0 Keterangan: 𝑝 ̅= center line control 

chart 𝑛 = jumlah seluruh sampel atau grub  

7. Fishbone Diagram  

Fishbone diagram atau diagram tulang ikan berfungsi untuk mengidentifikasi faktor 

penyebab yang mempengaruhi suatu permasalahan. 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)  

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) adalah metode terstruktur yang 

berguna untuk mengidentifikasi dan menganalisis mode kegagalan yang terjadi atau 

akan terjadi. Tujuannya agar mode kegagalan tersebut tidak berdampak negatif 

terhadap hasil dari suatu proses (Soemohadiwidjojo, 2017). FMEA banyak digunakan 

dalam berbagai perencanaan proses, seperti perencanaan keandalan, perencanaan 

keselamatan, dan perencanaan kualitas. Berikut tahapan pembuatan FMEA: 1. 

Menentukan mode kegagalan (Modes of Failure) 2. Mengidentifikasi efek kegagalan 

(Effect of Failure) 3. Menentukan nilai Severity (S) 4. Mengidentifikasi penyebab 

kegagalan (Cause of Failure) 5. Menentukan nilai Occurrence (O) 6. Menentukan 

tindakan kontrol (Current Control) 7. Menentukan nilai Detection (D) 8. Menghitung 

Risk Priority Number (RPN) RPN = Severity (S) × Occurrence (O) × Detection (D) 9. 

Mengurutkan skor RPN 10. Memberikan rekomendasi perbaikan 

C. RESEARCH METHOD (Font size: 12, Times New Roman, bold) 

       Penelitian ini dimulai dengan pelaksanaan studi pendahuluan yang terdiri dari studi 

literatur dan lapangan. Kedua studi pendahuluan ini dilaksanakan dengan tujuan 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian baik secara literatur 

melalui referensi artikel, buku atau yang lainnya maupun secara lapangan dengan pengamatan 

langsung. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data 

yang diperoleh yaitu berupa laporan produksi yang memuat jumlah produksi dan jumlah 

produk cacat yang terjadi selama periode September 2022 – Februari  2023. Data tersebut 

kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat cacat dan memberikan rekomendasi usulan 

perbaikan menggunakan metode FMEA yang dapat dilakukan guna menekan produk cacat 

yang terjadi. Adapun metode seven tools yang terdiri dari beberapa alat sebagai berikut:  

Checksheet, Stratifikasi, Histogram, Scatter Diagram, Peta Kendali P,  Diagram Pareto, 

Diagram fishbone. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan disusun dalam bentuk diagram 

alir untuk memudahkan pemahaman alur proses penelitian dibawah ini: 
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Gambar 1. Flowchart 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah Jumlah produksi sarung songket, Jumlah 

kecacatan sarung songket, Noda, Benang Putus, Cacat Warna, Cacat Pola. Lalu variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kecacatan produk sarung songket di PT. Bintang 

Tri Putratex 
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D. RESULT AND DISCUSSION  

Pengumpulan data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan selama 

proses produksi berlangsung pada September 2022 hingga Februari 2023, yaitu data jumlah 

produksi dan jumlah kecacatan sarung songket dengan empat jenis kecacatan yang dialami oleh 

produk yaitu Noda Sarung, Cacat Warna, Benang Putus, dan Cacat Pola. 

Tabel 1. Data produksi serta defect sarung songket 

Sumber : PT. Bintang Tri Putratex 

Seven Tools 

1. Checksheet 

Checksheet atau lembar periksa ini digunakan untuk mencatat jumlah kecacatan yang 

terjadi selama proses produksi berlangsung. Hasil dari pencatatan tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Total 

Produksi 

Jenis Defect  (unit)  

No Bulan Cacat 

Pola 

Cacat 

Warna 

Noda Benang 

Putus 

Total 

1 September 

2022 
2400 36 68 85 30 168 

2 Oktober 

2022 
1900 24 57 68 31 183 

3 November 

2022 
1700 22 48 62 25 120 

4 Desember 

2022 
1200 17 35 45 22 220 

5 Januari 

2023 
1500 19 42 55 27 136 

6 Februari 

2023 
1300 18 38 46 20 113 

 Total 10000 136 288 361 155 940 
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Tabel 2. Checksheet 

2. Stratifikasi 

Stratifikasi dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang sejenis. 

Dalam penelitian ini data dikelompokkan mengikuti jenis kecacatannya. 
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Tabel 3. Stratifikasi 

 

3. Histogram 

Gambar 2. Histogram 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa urutan interval jenis masing-masing 

cacat paling banyak terjadi antara lain diketahui Noda sebesar 361 unit, cacat warna sebesar 

288 unit, benang putus  sebesar 155 unit, dan cacat pola sebesar 136 unit 

   Jenis Defect (unit)   

No Bulan Cacat 

Pola 

Cacat 

Warna 

Noda Benang 

Putus 

Total 

1 September 2022 36 68 85 30 168 

2 Oktober 2022 24 57 68 31 183 

3 November 2022 22 48 62 25 120 

4 Desember 2022 17 35 45 22 220 

5 Januari 2023 19 42 55 27 136 

6 Februari 2023 18 38 46 20 113 

 Total 136 288 361 155 940 
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4. Diagram Pareto 

Gambar 3. Diagram Pareto 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa jenis cacat yang paling dominan dilihat 

dari presentase kumulatif adalah  Noda dengan presentase sebesar 38,4%, lalu diikuti Cacat 

Warna dengan presentase sebesar 30,64%, kemudian Benang Putus dengan presentase sebesar 

16,49%, dan Cacat Pola dengan presentase sebesar 14,47% 

5. Scatter Diagram 

Gambar 4. Scatter Diagram 

Berdasarkan gambar 4.7, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif (korelasi positif) 

dimana peningkatan variabel X diikuti peningkatan variabel Y, artinya semakin tingga 

produksi maka akan mengakibatkan Noda yang makin tinggi pula. Sehingga dapat diketahui 

scatter diagram diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara  Noda dengan 

produksi. 
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6. Control Chart 

Gambar 5. Control Chart 

Berdasarkan gambar 4.11, untuk cacat Noda terlihat bahwa seluruh kecacatan yang terjadi 

masih diluar batas kendali (out of control). 

7. Fishbone Diagram 

Gambar 6. Fishbone Diagram 

Berdasarkan gambar diatas, untuk cacat warna penyebab masalah ditinjau dari material, 

manusia, dan mesin. Berikut merupakan uraian masing-masing penyebab masalah: 

1. Material 

Penyebab cacat ditinjau dari segi material adalah adanya bahan obat pewarna yang 

langsung kontak dengan udara akan menyebabkan bahan obat pewarna menjadi rusak 

2. Manusia 

Penyebab cacat ditinjau dari segi manusia adalah belum memahami SOP dari 

penggunaan obat pewarna yang akan menyebabkan penggunaan obat pewarna secara 

berlebihan maupun terlalu kurang 

3. Mesin 

Penyebab cacat ditinjau dari segi mesin adalah jarang adanya maintenance pada mesin 

akan menyebabkan mesin tidak berjalan dengan lancar dan juga rusak 
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Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Setelah melakukan pengolahan data menggunakan Seven Tools sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa tingkat kecacatan sarung songket yang paling dominan atau memiliki potensi paling 

sering terjadi adalah Noda sarung, diikuti dengan cacat warna, benang putus, dan cacat pola. 

Selanjutnya berdasarkan Fishbone Diagram yang telah dibuat dapat diketahui penyebab dari 

masing-masing kecacatan sarung songket sehingga dapat diusulkan rekomendasi perbaikan 

berdasarkan analisa menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dengan 

menghitung skor Risk Priority Number (RPN) berdasarkan nilai Severity (S), Occurrence (O), 

dan Detection (D) yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

Tabel 4. Failure Mode and Analysis (FMEA) 

Potential 

Failure 

Mode 

Potential Effect of 

Failure 

S Potential Cause O Current Control D RPN 

Noda 

Sarung 

akan mengurangi 

nilai jual serta 

estetika sarung 

karena tampak 

visual kurang baik 

kesusahan saat 

memakai sepatu. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan yang 

kurang bersih. 

5 Membuat jadwal 

piket semua 

karyawan untuk 

membersihkan 

perusahaan 

3 60 

Tidak me 

mahami SOP pe 

rusahaan. 

5 Memberikan 

pelatihan kepada 

semua karyawan 

agar dapat 

memahami SOP 

perusahaan 

2 40 

Mesin Jarang di 

rawat 

6 Memberikan 

pengawasan ketat 

untuk karyawan 

dalam merawat 

mesin 

5 120 

Cacat 

Warna 

Cacat warna akan 

menyebabkan hasil 

warna pada sarung 

songket menjadi 

belang sehingga ti 

dak dapat diketahui 

warna aslinya serta 

mengurangi nilai 

2 adanya kontak 

udara dengan 

obat pewarna. 

5 Memberikan 

tempat 

penyimpanan 

tertutup khusus 

obat pewarna 

2 20 

belum 

memahami SOP 

perusahaan. 

5 Memberikan 

pengarahan 

kepada karyawan 

3 30 
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jual dari sarung 

tersebut. 

penggunaan obat 

pewarna 

Mesin jarang 

dilakukan 

maintenance 

6 Membuat jadwal 

yang teratur untuk 

melakukan 

maintenance pada 

mesin 

4 48 

Benang 

Putus 

Benang Putus akan 

menyebabkan 

benang sarung 

songket mudah ter 

lepas sehingga me 

nimbulkan garis be 

nang yang Panjang 

pada sarung dan 

juga mengurangi 

nilai jual pada 

sarung. 

4 Setting jarum 

tidak benar. 

5 Mengganti jarum 

jahit dan pasang 

jarum sesuai 

prosedur 

3 60 

Lalai dalam 

mengoperasikan 

mesin. 

5 Mengingatkan 

karyawan untuk 

mengoperasikan 

mesin sesuai 

dengan prosedur 

3 60 

 Peletakan 

gulungan benang 

yang tidak 

beraturan 

5 Menempatkan 

gulungan benang 

secara pelan pelan 

dan juiga sesuai 

prosedur 

5 100 

Cacat 

Pola 

Cacat Pola akan 

menyebabkan 

bentuk pada motif 

sarung songket 

tidak sempurna 

sehingga bentuk 

songket ataupun 

motif tidak terlihat 

dengan jelas dan 

mengurangi nilai 

jual pada sarung 

songket. 

2 Konsentrasi 

ketika bekerja 

menurun 

 

5 Menambah jam 

istirahat kerja 

kepada karyawan 

yang hanya 30 

menit menjadi 60 

menit 

3 30 

Gigi penyuap 

kotor 

5 Membersihkan 

gigi penyuap dan 

memberikan 

minyak pelumas. 

4 40 

Penanda jahitan 

tidak jelas 

5 Mempertebal 

penanda jahitan 

sesuai dengan 

prosedur 

8 80 
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Berdasarkan perhitungan RPN di atas, selanjutnya ditentukan rekomendasi perbaikan 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecacatan yaitu 

dengan cara mengurutkan skor RPN dari yang terbesar hingga terkecil, sehingga 

diketahui manakah penyebab kecacatan yang menjadi prioritas perbaikan. Adapun 

rekomedasi perbaikan berdasarkan urutan RPN dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Urutan RPN 

 

Priority 

Potential 

Failure 

Mode 

 

Potential Cause 

 

RPN 

 

Recommendation 

1 Noda Sarung Mesin jarang 

dirawat 

120 Membuat jadwal yang 

teratur untuk melakukan 

maintenance pada mesin 

2 Benang Putus Penempatan kain yang 

tidak presisi. 

100 Menempatkan kain produk 

sesuai dengan prosedur 

3 Cacat Pola Penanda jahitan tidak 

jelas 

80 Mempertebal penanda 

jahitan sesuai dengan 

prosedur 

 

 

 

 

E. CONCLUSION 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode seven tools, dapat diketahui 

bahwa tingkat kecacatan terhadap kualitas sarung songket  yakni Noda Sarung dengan 

presentase sebesar 38,4%, lalu diikuti cacat warna dengan presentase sebesar 30,64%, 

kemudian Benang Putus dengan presentase sebesar 16,49%, dan Cacat Pola dengan presentase 

sebesar 14,47%. Kemudian Rekomendasi usulan perbaikan berdasarkan peringkat Perhitungan 

nilai RPN  tertinggi yaitu dengan usulan rekomendasi perbaikan yaitu Membuat jadwal yang 

teratur untuk melakukan maintenance dan mengganti oli mesin secara teratur pada mesin, 

Meletakan gulungan benang secara berhati hati dan juga teratur sesuai dengan SOP, dan 

Mempertebal penanda jahitan sesuai dengan prosedur. 
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